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Д О К Л И Н И Ч Е С К А Я  О Ц Е Н К А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

Р Е М И Н Е Р А Л И З И Р У Ю Щ Е Г О  К О М П Л Е К С А  « Ф Т О Р -Л Ю К С »

Кузьмина Е .А .К о п ы т о в  А.А. 2, Ефимова А. С. 2, Сарайкина О. С. 2, 
Боро/енцева В.А.2

11 ООО «ТехноД ент», г. Белгород 
2)НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород

Цель работы: дать оценку динамике электрохимизма пленок
ф торирую щ их материалов: Бифлю орид- 12 (V OCO , Германия), Фторлак 
(Радуга-Р, Россия) «Ф тор-Лю кс» (ТехноДент, Россия),

Использовали приборы: Весы лабораторные электронные РА 2102С; 
иономер рН -150М И  с электродом Э С К -10603; термостат электрический 
суховоздуш ный ТС-1/80 СПУ; секундомер механический однострелочный СОП 
пр-2а-3-000.

Х од исследования. С нерабочей стороны гравировали предметные стёкла, 
обозначая границы поверхности нанесения лака (2см х 2см). Затем маркировали 
и взвеш ивали предметные стёкла из расчёта 5 стёкол на каждый исследуемый 
лак. Н авеску 0,1 г препарата наносили ровным слоем, выдерживали экспозицию, 
обуславливаю щ ую  высыхание лака. Стёкла с образовавш ейся плёнкой 
помещ али в чаш ку Петри, залитую  первой порцией (объёмом 30 мл) буферного 
раствора с pH =5,0 - 5,5. Чаш ку помещ али в термостат, поддерживаю щ ий 
температуру (37+0,2)°С. Через 15, 30 минут и в дальнейш ем каждый час, в 
течение 12 часов, оценивали электрохимизм лаков, основываясь на динамике 
повышения концентрации ионов фтора в буферном растворе. Затем первую 
порцию буф ерного раствора сливали, заливали предметные стёкла 30мл 
свежего буф ерного раствора. П омещали ёмкость со стёклом в термостат на 12 
часов, процедуру измерений повторяли. Общее время выдержки образцов, 
погружённых в буферный раствор, составило 24 часа.

Результаты. Динамика насыщения буферного раствора фторид-ионами из 
плёнки, образованной лаками Биф лю орид-12 и Ф тор-лю кс, в течение первого 
часа нахождения в термостате значимым образом не отличалась. Концентрация 
ф торид-ионов в первой порции буферного раствора составила 312± 17,3 ppm и 
320119,3 ppm  соответственно. В ёмкостях с Фторлаком наблюдался более 
слабый электрохимизм плёнки, концентрация фторид-ионов в буферном 
растворе определялась на уровне 230± 11,2 ppm. Через 12 часов в растворах 
наблюдался различный уровень концентрации: в ёмкостях со стёклами, 
покрытыми Ф торлаком, концентрация фторид-ионов была равна 560±17,3 ppm. 
В ёмкостях со стёклами, покрытыми Бифлю оридом-12 и Ф тор-Лю ксом, 
концентрация фторид-ионов составила 1080 ±70,5 ppm и 1590±66,8 ppm 
соответственно (табл. 1).
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Таблица 1

Д инамика повы ш ения концентрации  ф горид-ионов в первой порции буф ерною
раствора (ppm )

Время
час

0,4 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бифлюо
рид-12

187
±9,0

312
±17,

3

480
±29,

8

690
±34,

3

750
±47,

6

810
±69,

1

870
±68,

7

930
±77,

2

970
±84,

9

1020
±96,

3

1060
±91,

7

1070
±88,

4

1080
±84,

5

1080
±70,

5

Фторлак
62

+3,7
125

±7,8

230
±11,

2

320
±17,

4

370
±18,

4

450
±21,

6

480
±23,

6

510
+24,

9

530
±26,

5

560
24,4

+

560 
±22, 

7 ’

560
±21,

6

560
+18,

5

560
±17,

3

Фтор-
Люкс

187
±12,

3

320
±19,

3

620
±46,

5

820
±51,

7

1060
+62,

8

1190
:66,4

1270
:65,9

1330
:64,1

1440
:68,0

1500 
:7 1,6

1560
:70,6

1570
:68,4

1580
:72,9

1590
:66,8

После смены буферного раствора электрохимизм плёнок проявлялся 
различной динамикой фторовыделения. Через 12 часов концентрация фторид- 
ионов в ёмкости с Бифлю оридом-12 составила 570±9,8ррш , в ёмкости с 
Фторлаком 140±8,0 ppm. Н аибольш ая динамика электрохимического 
взаимодействия выявлена в ёмкости с Ф тор-Лю ксом, концентрация фторид- 
ионов составила 1370+38,6 ppm  (табл. 2).

Таблица 2
Динамика повышения концентрации ф ю рид-ионов  

во второй порции буферного раствора (ppm)

Время
час

0,4 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бифлю
орид-

12

60
±4,2

190
±7,3

250
+14,7

360
±16,9

370
±14,8

390
±12,9

410
±14,5

530
±14,6

550
±14,7

570
±15,2

570
±14,1

570
±13,6

570
±13,1

570
±9,8

Фторла
к

30
±3,7

60
±5,2

70
+5,7

125
±9,1

125
±9,1

130
±9,4

140
±9,1

140
±9,1

140
±8,8

140
±8,8

140
±8,3

140
±8,3

140
±8,1

140
±8,0

Фтор-
Люкс

70
±6,4

250
±9,8

380
±16,6

750
±27,3

880
±36,9

1020
±49,5

1130
±47,1

1190
±52,2

1250
±58,1

1300
±52,7

1320
±49,8

1350
+48,3

1360
±42,9

1370
±38,6

Вывод. Препарату «Ф тол-Л ю кс» свойственен высокий уровень 
электрохимизма, концентрации ионов фтора во второй порции буферного 
раствора, через 12 часов после погружения составила 1370±38,6 ppm.
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При осущ ествлении диагностики острого одонтогенного остеомиелита 
челю стей в настоящем исследовании придерживались созданной 
концептуальной модели диагностики указанной нозологической формы.


