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ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ 
 

В.И. Комащенко, Е.Д. Воробьев, Д.А. Волков 

 
На основании полученных данных в ходе исследований разработана и внедрена 

в производство общая концепция  качественного и надежного взрывания, способству-

ющего охране окружающей среды от технологического загрязнения, за счет совер-

шенствования и внедрения рациональных параметров буровзрывных работ. Доказано, 

что предлагаемый подход может использоваться в области снижения техногенного 

воздействия процессов добычи железных руд. Установлено, что внедрение новейших 

современных технологий взрывания, позволит снизить техногенные нагрузки горнодо-

бывающих предприятий на окружающую среду и улучшить геоэкологическое состоя-

ние горнопромышленных регионов. Доказано, что предлагаемый подход к проектиро-

ванию и  ведению взрывных работ значительно уменьшает  техногенное воздействие 

процессов добычи железных руд на окружающую среду. 
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Железорудные предприятия являются основным источником за-

грязнения для Белгородского региона, поскольку добыча железной руды 

сопровождается возникновением целого комплекса природоохранных про-

блем. Существенным образом меняются ландшафт плодородных земель на 

значительных территориях и загрязнение их за счет выбросов в атмосфер-

ный воздух, причиной которых является как сама технология горнодобы-

вающих работ, так и пыление хвостохранилищ и отвалов горной массы.     

Обычно для управления уровнем загрязнения атмосферы применяют мето-

дику, базирующуюся на данных инвентаризации источников выбросов, ко-

торая проводится сравнительно редко, требует больших затрат на осу-

ществление  и характеризуется  малой доверительностью полученных 

результатов. При этом загрязнение воздуха и воды оказывает влияние на 

климат, состояние земель, флоры и фауны. Обширность территорий гор-

ных разработок способствует созданию техногенных ландшафтов, экоси-

стемы которых весьма уязвимы, легко дестабилизируются и обладают сла-

бой возобновляющейся способностью. Таким образом, запылѐнность 

окрестностей горных предприятий во многом зависит также и от погодных 

условий [1]. 

Одним из главных источников загрязнения  атмосферы являются 

массовые взрывы. Поэтому проблема применения специальных видов ВВ, 

внедрения современных методов и способов взрывания, а также замена 

взрывной отбойки механическим разрушением является актуальной. Акту-

альность и цель исследования обусловлены необходимостью получения  
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заданного качества взрывания, надежности и экологической безопасности 

технологии взрывных работ, а также улучшения их эффективности при от-

крытой добыче полезных ископаемых. Основным направлением исследо-

ваний является создание ресурсосберегающих методов уступной отбойки 

при помощи комплексного учета структурных особенностей и физико-

механических свойств массивов, состава и типа применяемых ВВ; кон-

струкции скважинного заряда, схем коммутации взрывной сети, методов и 

способов взрывания. 

Анализ современного положения взрывных работ на горнопро-

мышленных железорудных предприятиях Украины и России показал, что 

рациональные параметры БВР на карьерах фактически рассчитываются без 

учета влияния комплекса техногенных и природных факторов на качество 

взрывания. Количественная оценка влияния каждого из таких факторов (их 

общее число может быть свыше 10) фактически не проводилась, поскольку 

представляет достаточно трудновыполнимую  задачу. 

При массовых взрывах на карьерах имеет место ряд одновременно 

возникающих  факторов, которые  определяют загрязняющее и поражаю-

щее влияние  взрывов на окружающую среду. Так, массовый взрыв в карь-

ере рассеивает в радиусе 3...4 км до 800 т пыли и до 700 м
3
 газов. Только в 

1 год на карьерах КМА расходуют более  40 тыс. т взрывчатых веществ. 

При взрывах с удельным расходом ВВ 0,37...1,03 кт/м
3
 удельное пылеобра-

зование составляет от 0,027 до 0,17 кг пыли на 1 м
3
 горной массы. Концен-

трация пыли в пылегазовом облаке через 60 с после взрыва достигает 

510...4250 мг/м
3
. 

Выбросы пыли при взрывах дополняются пылением отвалов. Во-

круг Лебединского горно-обогатительного комбината на удалении 150 и 

300 м ежегодно оседает пыли соответственно 607 и 469 кг/га. 

Таким образом, в процессе хозяйственной деятельности при веде-

нии взрывных работ горное предприятие воздействует на воздушную сре-

ду путем выброса вредных ингредиентов, которые переносятся воздушны-

ми потоками по территории в соответствии с законами диффузии и 

адвекции. На объект управления воздействуют неконтролируемые возму-

щения – климатические и метеорологические условия. Значительное влия-

ние при взрыве также оказывают действия сейсмических  и ударных воз-

душных волн, при этом происходит большой разлет взорванных  пород  с 

образованием пылегазовых облаков, распространяющихся на большие рас-

стояния [2]. Поэтому при взрывной отбойке горных пород с различными 

физико-механическими и горнотехническими свойствами должны быть 

обеспечены требуемая интенсивность дробления и определенное качество 

взорванной горной массы, с целью достижения максимальной производи-

тельности погрузочного оборудования, удовлетворительной планировки 

подошвы уступа и рациональных параметров развала взорванной горной 

массы. Важным показателем при производстве массовых взрывов является 
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количество невзорвавшихся зарядов. Этот фактор в значительной мере 

влияет на все качественные показатели взрыва. 

С целью совершенствования технологии буровзрывных работ в 

производственных условиях проведены экспериментальные массовые 

взрывы с учетом структурной характеристики участков взрываемого мас-

сива, которая включает следующие показатели: степень трещиноватости, 

направление основных систем трещиноватости и напластования, ширину 

трещин и материал их заполнения, блочность массива [3]. На основании 

чего должна быть разработана схема районирования карьерного поля по 

блочности и взрываемости горных пород (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Районирование карьера по взрываемости и блочности массивов 

горных пород 

 

В промышленных условиях естественная трещиноватость массива 

горных пород представляется геологической съемкой месторождения, ко-

торая в процессе производства горных работ дополняется, поскольку в 

массиве в процессе  взрыва образуются дополнительные трещины в зави-

симости от методов ведения взрывных работ и параметров взрывания. 

При ведении взрывных работ на открытых горных работах трещи-

новатость значительно влияет на кусковатость, а также на выход негабари-

та. Поэтому при расчете параметров, а также при выборе способов и мето-

дов взрывания необходимо устанавливать допустимый размер куска для 

данного карьера с учетом трещиноватости горных пород. По классифика-
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ции Междуведомственной комиссии по взрывному делу все  горные поро-

ды  разделены на пять категорий, в основу этой классификации положены 

степень трещиноватости, а также наличие в массиве крупных кусков (табл. 

1) [3]. 

 

Таблица 1 

Классификация массивов скальных пород по трещиноватости  

и содержанию крупных кусков Междуведомственной комиссии  

по взрывному делу 

Категория 

пород по 

трещино-

ватости 

Степень трещи-

новатости (блоч-

ности) массива 

Удельная 

трещино-

ватость, 

м
-1 

Сред-

ний 

размер 

отдель-

ностей, 

м 

Содержание (%) в массиве 

отдельностей размеров 

крупнее, см 

30 70 100 

I 

Чрезвычайно 

трещиноватые 

(мелкоблочные) 

>10 <0,1 <10 0 0 

II 

Сильнотрещино-

ватые (средне-

блочные) 

2–10 8,1–0,5 10–70 <30 <5 

III 

Среднетрещино-

ватые (круп-

ноблочные) 

1–2 0,5–1,0 70–100 30–80 5–40 

IV 

Малотрещинова-

тые (весьма 

крупноблочные) 

1,0–0,65 1,0–1,5 100 80–90 40–80 

V 

Практически мо-

нолитные (ис-

ключительно 

крупноблочные) 

<0,65 >1,5 100 100 100 

 

Показатели, представленные в табл. 1, наряду с физико-

механическими и упругими свойствами предопределяют дробимость 

скальных пород взрывом. Определяются они обычно в основном визуаль-

но. Показатели качества массовых взрывов не являются стабильными и не 

всегда сопоставимы, поэтому  при оценке качества взрывов необходимо 

учитывать такие данные, которые позволили бы при определенных расче-

тах получать истинные показатели качества массовых взрывов. 

Учитывая вышеизложенное, выбор технологии, методов, способов 

и средств взрывания, а также расчет параметров взрывания необходимо 

осуществлять с учетом физико-механических свойств и структурных осо-

бенностей массива, при этом следует разрабатывать для каждого карьера 

на основе общепринятой  классификации  свои классификации скальных 

пород с учетом типа месторождения. Характеристики трещиноватости 

скальных массивов приведены в табл. 2 [4 – 5]. 
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Таблица 2 

Характеристики трещиноватости скальных массивов 

 

Катего-

рия 

трещи-

новато-

сти 

Степень 

трещинова-

тости (блоч-

ности) мас-

сивов 

Среднее 

рассто-

яние 

между 

есте-

ствен-

ными 

трещи-

нами 

всех си-

стем, м 

Мо-

дуль 

тре-

щино-

вато-

сти,  

м
-1

 

Макси-

маль-

ный 

размер 

отдель-

ности 

(блока) 

в мас-

сиве, м 

Акустиче-

ский показа-

тель трещи-

новатости А1 

Удельное  

водопо-

глоще-

ние, 

л/мин 

I 

Чрезвычайно 

трещинова-

тые 

(мелкоблоч-

ные) 

До 0,1 
Более 

10 
0,6 Менее 0,1 Более 10 

II 

Сильнотре-

щиноватые 

(среднеблоч-

ные) 

0,1 – 0,5 2 - 10 0,6 – 1,2 0.1 – 0,25 1 - 10 

III 

Среднетре-

щиноватые 

(круп-

ноблочные) 

0,5 – 1,0 1 - 2 1,2 – 1,9 0,25 – 0,4 0,1 - 1 

IV 

Малотрещи-

новатые 

(весьма 

крупноблоч-

ные) 

1,0 – 1,5 
1 – 

0,65 
1,9 – 3,5 0,4 – 0,6 0,01 – 0,1 

V 

Практически 

монолитные 

(исключи-

тельно круп-

ноблочные) 

Свыше 

1,5 

Менее 

0,65 

Более 

3,5 
0,6 – 1,0 До 0,01 

 

Оценку качества взрыва следует проводить при участии маркшей-

дерской службы карьера и определения конфигурации развала и состояния 

подошвы уступа. Очень важным показателем степени дробления является 

гранулометрический состав взорванной горной массы, который может ха-

рактеризоваться выходом определенных фракций или размеров среднего 

куска. Коэффициент разрыхления, как правило, определяется расчетом по 

данным маркшейдерских замеров и построенных профилей. 

Взрывание – это процесс дробления твердого горного массива на 

несколько мелких кусочков, способных к тому, чтобы их извлечь из забоя 

и переместить погрузочно-транспортным оборудованием к месту перера-
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ботки. Разрушение скальных пород оценивают взрываемостью, представ-

ляющей собой сопротивляемость скального массива дроблению взрывом 

зарядов BB. Она характеризуется количеством удельного расхода эталон-

ного BB в кг/м3, a также количеством энергии BB в Дж/м3- удельной за-

тратой энергии BB, которая является самым важным методом оценки по-

чти каждом карьере. Главным условием для определения взрываемости, 

является качественное проектирование и расчет параметров взрыва, с ис-

пользованием соответствующего ВВ- взрывчатого вещества для дробле-

ния. 

При рекомендуемой технологии ведения взрывных работ значи-

тельно улучшилось качество взрывания, при этом выход негабаритнных 

фракций +400 м составил 1...3 % против 12...15 % при традиционном спо-

собе взрывания. Процент выхода негабарита составил 4 % против 10 %  

[6 – 7]. Проведенные исследования подтвердили целесообразность управ-

ления показателями взрыва для оптимизации процессов добычи при разра-

ботке месторождений за счет энергии взрыва и еще раз подтвердили, что 

при расчете параметров взрывания целесообразно учитывать категорию 

трещиноватости, структурные особенности массива и физико-

механические свойства пород. 

Определение взрываемости горных пород – чрезвычайно сложная 

задача, поскольку для этого требуется значительное количество времени 

на определение вручную гранулометрического состав в развале. При про-

ведении исследований измерение гранулометрического состава выполня-

ется во всем мире различными методами и инструментами. Это методы 

просеивания, подсчета количества валунов больше обычного размера, по-

требления взрывчатого вещества на вторичное дробление, визуальный 

аналитический метод, фотографический или ручной аналитический метод, 

обычный и высокоскоростной фотограмметрический методы [8].  

Рассмотрим наиболее распространенный фотографический анали-

тический метод. Средневзвешенное значение гранулометрического состава 

взорванной горной массы должно определяться на основании замеров по 

поверхности развала, а также откосов забоев и уступов после отгрузки 

горной массы по заходкам. Как правило, гранулометрический состав взо-

рванной горной массы определяется по методу косоугольной фотоплани-

метрии, который хорошо освещен в работах [9 – 11]. Подсчет грануломет-

рического состава можно производить путем расчерчивания масштабной 

сетки на фотопланограммах или путем изготовления фотопланограмм в 

масштабе, сопоставимом с шаблоном сетки-шаблона [12]. В обоих случаях 

величина масштабных коэффициентов рассчитывается по формуле  

M=l0 /lі, где l0 – длина масштабной решетки в натуре, мм; lі  – длина той же 

решетки на фотопланограмме, мм. При косоугольной фотопланиметрии 

для каждой горизонтальной линии подсчет определяется по своему мас-

штабному коэффициенту. 
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По каждой горизонтальной линии на фотопланограмме производит-

ся замер кусков и с учетом масштабных коэффициентов определяется фак-

тический размер куска по формуле Ан= МАф, где Аф – размер куска на фо-

топланограмме. Количество фракций, которым оценивается 

гранулометрический состав взорванной горной массы, обычно не превы-

шает при проведении промышленных исследований пяти классов: менее 

200 мм; от 250 до 400 мм; от 400 до 700 мм; от 700 до 1000 мм; более 1000 

мм.  

При заданной допустимой ошибке измерения (10 %) необходимое 

количество фотопланограмм при коэффициенте вариации, не превышаю-

щем 25 %, составит 13…15. В расчетах принимается коэффициент вариа-

ции по тому классу крупности, по которому он наибольший. Как правило, 

таким является класс 700…1000 мм или более 1000 мм [13 – 14]. Оценка 

различия качества гранулометрического состава взорванной горной массы 

при проведении опытных взрывов проводится по приближенному крите-

рию, основанному на распределении Стьюдента. Коэффициент разрыхле-

ния определяется на основании полученных профилей развала взорванной 

массы (как отношение поверхности сечений развала после взрыва к по-

верхности сечения буровой заходки). Число измерений на характерном 

участке должно быть не менее трех. Количество невзорвавшихся зарядов 

фиксируется в процессе отгрузки горной массы. 

На качество взорванных работ существенное значение оказывает 

надежность взрывания. Практика показывает, что, несмотря на совершен-

ствование способов монтажа взрывных сетей, тем не менее, имеют место 

отказы зарядов. Фрагменты отказа с выходом больших негабаритных кус-

ков приведены на рис. 2. 

По данным многих ученых, наиболее вероятными причинами 

отказов является подбой магистрали, в результате сдвижения пород или 

нарушения взрывной сети от падения кусков пород и действия ударной 

воздушной волны. Чаще всего это имеет место при повышенных 

интервалах замедления. Повысить надежность взрывания в этом случае 

можно путем выравнивания фронта отбойки, используя при этом порядно-

секционную схему взрывания. К другим причинам  отказа следует отнести 

несовершенство способов монтажа взрывной сети и соединения его 

элементов. Особенно это проявляется в условиях отрицательных 

температур воздуха и в обводненных скважинах в связи с просадкой заряда 

ВВ и забойки [15].  

Иногда причинами отказов являются потеря прочности и снижение 

чувствительности прессованных тротиловых шашек, не допуская нахож-

дения их в обводненной скважине более 2 – 3 суток. Существенное влия-

ние на надежность взрывных работ оказывает обводненность горных по-

род с проточной водой. В этих условиях происходят вымывание 

неводоустойчивых ВВ и вынос растворимых ее компонентов, что, в конеч-

ном счете, приводит к флегматизации заряда [16].  
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Рис. 2. Развал взорванной горной массы с фрагментами отказа 

 

Следует также отметить необходимость обязательной подготовки 

скважин перед формированием заряда ВВ. Меры предупреждения перед 

этим заключаются в расчистке устья скважины и закреплении его с 

помощью обсадных труб. Важным показателем при оценке является 

коэффициент разрыхления взорванной горной массы, который 

определяется по следующей методике [17]. Исследования, проведенные на 

многих железорудных месторождениях с учетом структурных 

характеристик участков взрываемого массива, включающих следующие 

показатели: степень трещиноватости, направление основных систем 

трещиноватости и напластований, а также блочности массива, показали 

высокую эффективность качества взорванной горной массы, надежности 

взрывания и экологии производства [18]. Однако, несмотря на то, что 

детонация ВВ при взрыве протекает очень быстро, а сам процесс 

происходит послойно, то любое нарушение целостности заряда или его 

однородности по длине могут послужить причиной затухания процесса 

детонации и оказать решающее влияние как на процесс детонации, так и на 

количественный и качественный составы газообразных продуктов взрыва. 

Детонацию водонаполненных суспензионных, эмульсионных и 

горячельющихся ВВ следует рассматривать как свою собственную 

начальную детонацию для каждого слоя [19]. При снижении скорости 

детонации и давления в зарядной полости химическая реакция 

газовыделения смещается в сторону увеличения количества газов. При 

высокой детонации реакция смещается в сторону большего образования 
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менее вредного свободного углерода, а, следовательно, и уменьшения 

общего объема газообразных продуктов. 

По механизму детонации водонаполненные и эмульсионные ВВ 

отличаются от порошкообразных и гранулированных ВВ. Если в 

последних взрывчатое превращение частиц довольно легко возбуждается в 

результате адиабатического разогрева газовых включений, то в сплошных 

водонаполненных и эмульсионных ВВ для возбуждения химической 

реакции превращения необходим разогрев сильной ударной волной 

значительной массы высокоплотного твердого или эмульсионного 

вещества [20]. Поэтому критическая скорость детонации этих ВВ обычно 

велика и близка к идеальной скорости детонации этих ВВ. Своеобразным 

механизмом детонации таких ВВ объясняется большой критический 

диаметр по сравнению с гранулированными сухими ВВ. Что касается 

эмульсионных ВВ (ЭВВ), то образованные путем смешения растворов 

окислителей и масляной фазы (эмульсии), они, выполняя сенсибилизацию 

эмульсии, тем самым повышают плотность ВВ и способствуют 

увеличению скорости детонации и давлению ПВ. Детонационная 

способность эмульсии, т.е. величина ее критического диаметра, определяет 

возможность распространения детонационного процесса. Чем больше 

газонасыщение (до 3…4 %), тем резче снижается критический диаметр. 

При критическом диаметре эмульсии 350…400 мм он может снизиться до 

50 мм. 

Таким образом, зная механизм детонации водонаполненных и 

эмульсионных ВВ, можно успешно обеспечить безотказное и эффективное 

взрывание зарядов различного диаметра при применении этих ВВ. 

Эффективность водонаполненных и эмульсионных ВВ наиболее полно 

проявляется при получении, как уже было сказано выше, достаточно 

сильного начального инициирующего импульса, способного осуществить 

разогрев значительной массы взрываемого заряда. Поэтому очень важно 

правильно выбрать промежуточный детонатор, который обеспечит 

надежное и безотказное инициирование сформированных зарядов ВВ. 

Основным условием достаточного инициирующего импульса является, 

прежде всего, соблюдение условия - показатели промежуточного 

детонатора должны превышать показатели основного взрываемого заряда 

по таким характеристикам как плотность, критический диаметр и скорость 

детонации [21]. Другими важными условиями безотказного взрывания 

водонаполненных и эмульсионных ВВ являются надежность и 

безотказность детонации самих промежуточных детонаторов, взрываемых, 

в свою очередь, от инициирующего импульса первичного инициатора – 

капсюля-детонатора или детонирующего шнура (ДШ).  

Именно от них во многом зависит надежность взрывания, так как 

ДШ, соединенный с промежуточным детонатором и находящийся в 

водонаполненном или эмульсионном ВВ, подвергается химическому и 

термическому воздействию среды, и пропитываясь жидкой фазой 
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взрывчатой смеси, флегматизируется, вследствие чего его инициирующая 

способность по отношению к промежуточному детонатору снижается и 

возникает вероятность затухания детонации, что, в конечном счете, может 

послужить причиной отказа взрыва заряда.  

Поэтому при взрывании водонаполненных и эмульсионных ВВ 

необходимо применять водоустойчивые и устойчивые к химическому 

воздействию детонирующие шнуры. На полноту детонации в данном 

случае оказывает существенное влияние целый ряд факторов, имеющих 

отношение к конструкции скважинного заряда.  

Выводы 

1. В результате исследований предложены ресурсосберегающие 

методы уступной отбойки при помощи комплексного учета структурных 

особенностей и физико-механических свойств массивов, использования 

происходящих детонационных процессов взрываемых зарядов, состава и 

типа применяемых ВВ; конструкции скважинного заряда, схем 

коммутации взрывной сети, методов и способов взрывания.  

2. Доказано, что расчет параметров БВР должен осуществляться с 

учетом анизотропии, физико-механических свойств и структурных 

особенностей массива горных пород.  

3. Получение взорванной горной массы заданного гранулометриче-

ского состава, качества, надежности и экологической безопасности техно-

логии взрывных работ невозможно без учета физико-механических, горно-

технических свойств и структурных особенностей массивов, а также с уче-

том физических процессов, протекающих при взрыве в трудновзрываемом 

блочном массиве.  

4. На основании полученных в ходе исследований данных разрабо-

тана общая концепция охраны окружающей среды от технологического за-

грязнения путем совершенствования и внедрения рациональных парамет-

ров буровзрывных работ.   

5. Установлено, что внедрение новейших современных технологий 

добычи железных руд обеспечит повышение производительности горно-

транспортного оборудования на 20 %, а также  позволит снизить техноген-

ные нагрузки горнодобывающих предприятий на окружающую среду на    

30 % и, таким образом, улучшить геоэкологическое состояние горнопро-

мышленных регионов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ СЕКЦИИ КРЕПИ 

ДЛЯ ВЫЕМКИ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ 

 

А. А. Подколзин  

 
Предложены технические решения, повышающие надѐжность управления 

кровлей и безопасность работы очистного угледобывающего комплекса за счѐт созда-

ния следящей системы, обеспечивающей поддержание постоянства требуемой вели-

чины зазора между козырьком крепи и забоем и автоматизации процессов передвиже-

ния и последующего распора крепи. 

Ключевые слова: крепь, безопасность, секция, гидросистема, совершенствова-

ние, система, компенсация, рабочий ход, автоматизация. 
 

Как известно, гидрофицированная механизированная крепь предна-

значена для крепления кровли в рабочем пространстве лавы, ограждения 

его от обрушенных пород, управления горным давлением полным обруше-


