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Данная работа является продолже-
нием наших исследований по изучению 
наноструктурированных биологически 
активных соединений [1-4].

Аминокислоту L-аргинин: еще вчера 
она использовалась только в спортив-
ном питании, сегодня же препарат ре-
комендуют для лечения самых разных 
недугов, от сердечных до эректильной 
дисфункции.

Здоровый взрослый организм сам 
способен синтезировать ее из других 
полезных компонентов (или получить 
недостаток с едой). Но организм ребен-
ка или пожилого человека вырабатывать 
чудесную аминокислоту не может. А если 
человек болеет, устал или отработал 
лишнее в спортзале, запасы аргинина 
тоже страдают.

Долгое время схемы применения ар-
гинина базировались только на одном 
эффекте. Аминокислота служит сырьем 
для образования в клетках креатина и 
улучшает его транспортировку к мышеч-
ным клеткам. А креатин незаменим для 
спортсменов и поборников здорового 
образа жизни: он улучшает физическую 
силу, в разы ускоряет рост мышц, помо-
гает сжигать жиры, сохраняя мышечную 
массу, и поддерживает отличный жиз-
ненный тонус.

На сегодняшний день смертность от 
заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы занимает лидирующие позиции в 
развитых странах мира. Основным пре-
диктором данной группы заболеваний 
выступает эндотелиальная дисфункция, 
которая проявляется нарушения релак-
сационных, антиагрегационных и ряда 
других свойств сосудистого эндотелия 
[5-7]. Эндотелиальная дисфункция вы-
ступает также одним из важнейших зве-
ньев патогенеза таких социально значи-
мых заболеваний, как гипертоническая 
болезнь, гестоз, сахарный диабет, осте-
опороз. Ключевым звеном патогенеза 
эндотелиальной дисфункции выступает 
дефицит эндогенного оксида азота. Ок-

сид азота — это ведущий гуморальный 
фактор релаксации сосудов, вырабаты-
ваемый эндотелием [5-9]. В организме 
человека и животных оксид азота син-
тезируется из аминокислоты L-аргинина 
под действием фермента эндотелиаль-
ной NO-синтазы (e-NOS). В последние 
годы большое значение в патогенезе де-
фицита оксида азота придают феномену 
«эндогенного ингибирования» e-NOS. В 
качестве таких ингибиторов выступают 
метилированные аналоги L-аргинина — 
асимметричный диметиларгинин (ADMA) 
и монометиларгинин (L-NMMA). Таким 
образом, очевидным является стратегия 
преодоления ингибирующего влияния 
ADMA на e-NOS путем введения экзоген-
ного L-аргинина. Однако эффективная 
доза L-аргинина, достаточная для полу-
чения эндотелиопротективного эффекта 
для человека, оказалась более 15 грамм 
в сутки, а это затрудняет использование 
L-аргинина в качестве лекарственного 
средства. С развитием нанотехнологий 
стало возможным производить препара-
ты в форме наночастиц, что может быть 
использовано для целевой доставки ле-
карственных веществ к органу-мишени, 
уменьшить объем распределения препа-
рата за счет предотвращения выхода за 
пределы сосудистого русла и пролонги-
рования фармакологического эффекта. 
Указанный подход позволяет увеличить 
биологическую активность и эффектив-
ность лекарственных средств, а также 
уменьшить побочные эффекты от их ис-
пользования. Таким образом, использо-
вание наночастиц для целевой доставки 
лекарственных средств представляет 
большой интерес для фармакологии и 
современной медицины в целом, т.к. с 
помощью наночастиц можно влиять на 
клеточные процессы в их естественных 
масштабах. 

Супрамолекулярная химия опирает-
ся на более или менее жестко организо-
ванные, синтетические молекулярные 
рецепторы, позволяющие осуществлять 
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молекулярное распознавание, катализ 
и процессы переноса, а также создавать 
молекулярные устройства. Использо-
вание микро- и макрополициклических 
структур было продиктовано необходи-
мостью достижения лучшего контроля за 
геометрией и жесткостью молекулярных 
рецепторов. К такой предорганизации 
изначально стремились при дизайне 
краун-эфиров, криптандов, сферандов 
и т.д. За пределами предорганизации, 
основанной на ковалентном связывании, 
лежит область создания систем, способ-
ных к самоорганизации, т.е. к спонтанной 
генерации при заданных условиях хо-
рошо определенной (функциональной) 
супрамолекулярной архитектуры из от-
дельных составных компонентов. 

Термины «самосборка» и «самоорга-
низация» могут употребляться примени-
тельно к различным понятиям [10] и ча-
сто использовались довольно свободно 
как синонимы других нечетко опреде-
ленных терминов и выражений, имею-
щих неоднозначные значения [11]. 

Использование компонентов на осно-
ве биологических структур может позво-
лить получать разнообразные, имеющие 
теоретическое и прикладное значение 
биоматериалы [12], такие как биомезоге-
ны, т.е. жидкие кристаллы на основе би-
ологических молекул, биоминералы [13], 
наноархитектуры на основе каркасов 
нуклеиновых кислот [14] или белков [15]. 

Для создания новых материалов 
можно в полной мере использовать те 

возможности, которые предоставляет 
контроль, осуществляемый информа-
ционно-зависимыми супрамолекуляр-
ными процессами, за синтезом круп-
номасштабных архитектур, подобно 
своеобразной молекулярной и супра-
молекулярной тектонике, ведущий к 
появлению нанотехнологии и наномате-
риалов органической и неорганической 
природы. Важно отметить, что техноло-
гии, основанные на процессах самоор-
ганизации, должны позволить исклю-
чить стадии микропроизводства за счет 
спонтанной генерации не просто сое-
динений, но желаемых суперструктур и 
устройств из соответствующим образом 
подобранных и запрограммированных 
функциональных строительных блоков. 
Объединив супрамолекулярную химию 
с материаловедением, можно было бы 
создать богатую палитру структур и 
свойств.

Исследование самоорганизации 
микрокапсул проводили следующим 
образом. Порошок наноструктуриро-
ванного L-аргинина растворяли в воде, 
каплю наносили на покровное стекло и 
выпаривали. Высушенную поверхность 
сканировали методом конфокальной 
микроскопии на микроспектрометре 
OmegaScope, производства AIST-NT (г. 
Зеленоград), совмещенном с конфо-
кальным микроскопом. Результаты при-
ведены на рис. 1. Поскольку в водном 
растворе нанокапсул при их достаточ-
но низкой концентрации обнаружены 

Рис. 1. Конфокальное изображение нанокапсул L-аргинина: 
а) в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3, в концентрации 0,25%, 

уведичение в 505 раз;  б) в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 5:1, в концент-
рации 0,125%, увеличение в 2830 раз; в) в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение 

ядро:оболочка 5:1, в концентрации 0,125%, увеличение в 920 раз
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фрактальные композиции, они облада-
ют самоорганизацией. Образование на-
нокапсул происходит спонтанно за счет 
нековалентных взаимодействий и это 
говорит о том, что для них характерна 
самосборка.

На рисунке 1 представлены самопо-
добные объекты, инвариантные относи-
тельно локальных дилатаций, т.е. фрак-
талы. Известно, что фракталы являются 
естественным заполнением множеств 
между известными евклидовыми объек-
тами с целочисленными размерностями. 
Наличие фрактала указывает на возмож-
ность получения совершенно другого 
полимера при практически неизменном 
составе макромолекулы. Этот «новый 
полимер» будет иметь другие молеку-
лярные характеристики и отличающую-
ся надсегментальную структуру. 

Фрактальная композиция также ука-
зывает на процесс самосборки, что ука-
зывает на образование нанокапсул.

Поскольку в водном растворе нано-
капсул при их достаточно низкой концен-
трации обнаружены фрактальные компо-
зиции, они обладают самоорганизацией. 
Образование нанокапсул происходит 
спонтанно за счет нековалентных взаи-
модействий и это говорит о том, что для 
них характерна самосборка (см. рис. 1).

Как видно из таблиц 1-3, наименьший 
размер нанокапсул в ксантановой каме-
ди (259 нм), а наибольший размер в на-
трий карбоксиметилцеллюлозе (344 нм). 
Эти размеры позволяют говорить о пер-
спективности использования нанострук-
турированного L-аргинина в продуктах 
функционального питания, например, в 
кисломолочных продуктах [16-19].

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул L-аргинина в ксантановой 
камеди (соотношение ядро:оболочка 1:3)

Таблица 1.

Параметр Значение

Средний размер, нм 259

D10, нм 70

D50, нм 112

D90, нм 955

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 5.22

Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.66

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1
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(соотношение ядро:оболочка 1:3)
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