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Аннотация. Приведены результаты исследования влияния отжига в вакууме в диапазоне 
температур 200 - 600 °С на электропроводность и триботехнические характеристики нанораз- 
мерных углеродных азотсодержащих покрытий, полученных импульсным вакуумно-дуговым 
методом. Установлено, что отжиг покрытий при температуре 600 °С позволяет повысить вели
чину удельной электропроводности с 0,15 до 100 (Ом-см)-1 . Отжиг не приводит к ухудшению 
триботехнических характеристик покрытия, при этом зафиксировано существенное повыше
ние его износостойкости.

Ключевые слова: углеродные азотсодержащие покрытия, электропроводность, отжиг, 
коэффициент трения, износ.

Введение. Углеродные алмазоподобные покрытия с преобладанием sp3 - гибридизации 
электронных орбиталей являются диэлектриками с удельным электрическим сопротивлени
ем 106 4- 1011 Ом-см [1,2]. Основным способом повышения электропроводности является их 
легирование азотом непосредственно в процессе формирования [2,3]. При этом углеродные 
азотсодержащие покрытия (a-CN) имеют нелинейную зависимость удельной электропровод
ности от давления азота в вакуумной камере и, соответственно, его концентрации в аморфной 
матрице покрытия [3]. Электропроводность покрытий увеличивается по мере повышения дав
ления азота до значений ~  0,1 Па, что связано с увеличением доли фазы с sp2 - валентных 
электронов по сравнению с sp3. Дальнейшее повышение давления азота в камере приводит к 
уменьшению электропроводности, и объясняется образованием непроводящей фазы.

Отжиг в атмосфере воздуха покрытий a-CN, приводит к снижению их электросопротивле
ния [2]. При этом отжиг вплоть до температуры 400 °С не приводит к заметным изменениям 
процентного содержания азота в покрытии, которое составляет приблизительно 10 ат.%, для 
a-CN, полученных при давлении азота в камере ~  0,1 Па. В работе [4] установлено, что при 
быстром отжиге в потоке аргона углеродные азотсодержащие покрытия стабильны до темпе
ратуры 700 °С. При температуре отжига 600 °С наблюдалось небольшое уменьшение концен
трации азота в a-CN, а при 700 °С концентрация азота надает с 12 ат.% (начальное значение) 
до 2 ат.%.

Наличие азота в углеродном покрытии на кремнии приводит к ухудшению его трещино- 
стойкоети и увеличению шероховатости поверхности [5], снижению твердости и модуля упру
гости [6]. Что касается трибологичееких характеристик покрытий a-CN, то имеется широкий
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разброс .литературных данных, который обусловлен структурным отличием исследуемых об
разцов, а также условиями и методологией трибологичееких испытаний [7]. Так в паре трения 
с шариком SiC коэффициент трения покрытий a-CN в сухой среде очень низкий, около 0,03, а 
на воздухе при относительной влажности 45% возрастает до 0,3 [6]. Покрытия a-CN рассмат
риваются, как перспективный материал для повышения триботехнических характеристик пар 
трения в точном машиностроении и микроэлектромеханичееких системах (МЭМС) [7].

Цель работы определение влияния отжига в вакууме на электропроводность и трибо
технические характеристики наноразмерных углеродных азотсодержащих покрытий.

Материалы, оборудование и методика эксперимента. Покрытия a-CN толщиной 
100 нм получали с помощью импульсного источника углеродной плазмы, подробное описание 
которого приведено в работе [8], но технологии, предложенной в работе [9], с вращением образ
цов на планетарном механизме для обеспечения равномерности покрытия по толщине. Азот 
в вакуумную камеру напускали до давления 0,2 Па, которое измеряли широкодиапазонным 
вакуумметром Televae СС-10. Технологические параметры: емкость накопителя 2000 мкФ, 
напряжение зарядки накопителя 300 В, частота следования импульсов вакуумно-дугового 
разряда 2 Гц, температура подложки < 50 °С.

Для исследования влияния отжига на электропроводность покрытий a-CN их наносили на 
подложки полированного ситалла СТ50-1-1-0,6 размером 30x10 мм. Электрические контакты 
получали нанесением токопроводящей насты на основе серебра. Удельную электропроводность 
покрытий определяли по результатам прямых измерений сопротивления с помощью мульти
метра MastechMas-345.

Для исследования триботехнических характеристик покрытий a-CN, их наносили на под
ложки полированного монокриеталличеекого кремния КЭФ 4,5 с ориентацией (100) с разме
ром 30x30 мм. Испытания образцов проводили на воздухе в режиме сухого трения но стан
дартной схеме «шарик - диск» (ASTMG99-959 и DIN 50324) на автоматизированной машине 
трения (Tribometer, компании CSM Instruments). Контртело шарик из сапфира диаметром 
6 мм. Параметры испытания: нормальная составляющая нагрузки 3 Н, линейная скорость 

10 см/с, радиус окружности износа 5,5 мм, путь трения 500 м, температура окружаю
щей среды 21 °С, влажность 20%. После испытаний следы износа образцов и контртела 
изучали с использованием оптического микроскопа OLYMPUS GX51. Измерение среднего зна
чения площади поперечного сечения и глубины дорожки трения проводили в 4 диаметрально 
и ортогонально противоположных областях образцов с помощью автоматизированного преци
зионного контактного профилометра Surtronic 25 с точностью измерения ±  0,01 мкм.

Отжиг системы «покрытие-подложка» проводили в вакуумной печи СНА 12/600 компании 
«CARBOLITE» в диапазоне температур 200 - 600 °С. Остаточное давление в печи rsj 10-2 Па, 
скорость нагрева приблизительно 8 °С/мин, выдержка при заданной температуре 10 мин, 
вынимали образцы из печи при температуре < 100 °С.

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведена зависимость удельной электропро
водности а покрытия a-CN от температуры отжига. Отжиг a-CN при температуре 200 °С 
приводит к увеличению электропроводности в два раза с 0,15 до 0,3 (Ом-см)-1 , а повыше
ние температуры отжига до 600 °С вызывает увеличение а до 100 (Ом-см)-1 . Данный факт 
свидетельствует о значительных структурных изменениях, происходящих в аморфной мат
рице покрытий в процессе вакуумного отжига. Повышение электропроводности обусловлено, 
главным образом, увеличением количества связей образованных за счет атомов с sp2 - гибри
дизацией электронных орбиталей. Данный вывод подтверждается результатами исследований



влияния температуры отжига на структуру покрытий ta-CN, представленных в работе [4|.
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Рис. 1. Зависимость электропроводности покрытия a-CN от температуры отжига в вакууме.

На рис. 2 представлены кривые коэффициента трения, снятые в процессе испытаний ис
ходной системы «Si+a-CN» и после отжига в вакууме при температуре 600 °С. Начальный и 
средний коэффициенты трения исходных образцов покрытия равны 0,35 и 0,23, а после отжига 

0,36 и 0,24, соответственно. Полный износ исходного покрытия a-CN зафиксирован на пути 
трения 108 м, о чем свидетельствует резкий скачок коэффициента трения до 0,6, который соот
ветствует кремниевой подложке. После отжига износостойкость a-CN повысилась, его полный 
износ зафиксирован на пути трения 330 м. После 500 м трения при нагрузке 3 Н износ исходной 
системы «Si+a-CN» равен 2290x10“ ' мм3/Н /м, а после отжига 830x10“ ' мм3/Н /м. Износ 
кремния без покрытия при аналогичных условиях испытания составляет 3900х 10“ ' мм3/Н /м.
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости коэффициента трения от пути трения исходной 
системы «Si+a-CN» (1) и после отжига в вакууме при температуре 600 °С (2).

Зафиксированное при испытаниях повышение износостойкости покрытия a-CN после от
жига может быть связано с увеличением количества sp2 - фазы и переносом на неподвижное 
контртело графитоподобной пленки, которая выполняет роль твердой смазки. Стоит также
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отметить, что нанесение на кремний покрытия a-CN позволяет не только снизить значение 
коэффициента трения, но и уровень ei'o осцилляций (рис. 2). Высокий уровень осцилляций 
чистого кремния, который мы наблюдаем после износа покрытия, связан с переносом более 
мягкого материала образца (кремния) на контактную поверхность твердого контртела (еан- 
фир), что приводит к адгезионному схватыванию.

Выводы. Вакуумный отжиг ири температуре 600 °С покрытий a-CN позволяет на три 
порядка величины повысить значение их удельной электропроводности, не ухудшая ири этом 
триботехнические характеристики. В случае нар трения «а-CN сапфировый шарик» но стан
дартной схеме «шарик диск» износостойкость покрытия подвергнутого отжигу в вакууме 
ири температуре 600 °С возрастает в три раза относительно исходной.

Полученные результаты могут быть использованы в нанотехнологии для повышения элек
трических и триботехнических характеристик изделий микромеханики путем нанесения угле
родных азотсодержащих покрытий с последующим отжигом в вакууме, например, для мик
розондов сканирующих зондовых микроскопов, используемых в контактных токопроводящих 
методиках сканирования и токовой нанолитографии.
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INFLUENCE OF ANNEALING IN VACUUM ON ELECTROCONDUCTIVITY  
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Abstract. Influence of annealing in vacuum in the temperature range 200 - 600 °C  on electrical 
conductivity and tribological characteristics of nanosized carbon nitrogen-containing coatings formed 
by pulsed vacuum-arc method are studied. It was determined that the annealing of coatings at the 
temperature 600 °C  may increase the value of specific conductivity from 0.15 up to 100 (Ohm-cm)_1. 
Annealing does not lead to deterioration of tribological properties of each coating. By the way the 
significant increase of its wear resistance is recorded.

Key words: carbon nitrogen-containing coatings, electroconductivity, annealing, coefficient of 
friction, wear.
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